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VI. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ «ТЕГОЛА»
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Геометрические и физические характеристики Для монтажа кровельного покрытия МАСТЕР J необходимо гладкое, сухое и чистое ос-
нование, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты),
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных
плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором
2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =33,7 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметь-

те точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повтори-
те то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точ-
ке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =16,6 см отбейте линию Z1;
• параллельно Z1 на расстоянии b =16,6 см отбейте линию Z2;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

c =14,3 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кров-
ли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом —10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд для черепицы МАСТЕР J не требуется; 
• первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2а);
• второй ряд укладывается от линии Z1 (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• третий ряд укладывается от линии Z2 (со смещением 16,6 см от Z1) (рис. 2б);
• четвертый ряд — от линии Z1 (рис. 2б);
• пятый ряд — от линии АD (рис. 2б);
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы МАСТЕР J рекомендуется использовать нож с крючко-
образным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы МАСТЕР J используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими ши-
рокими шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зави-
сит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы МАСТЕР J крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы МАСТЕР J (рис. 2а,б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).
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Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать битумную клеевую полосу на нижней стороне листа при помощи
строительного фена.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану чере-
пица фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи теп-
лового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы  на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
либо битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового
строительного фена);

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обрезаться по
ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 × 3 см – рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик», либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.). 

Конек 
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате. 
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы МАСТЕР J и
подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы  укла-
дываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, кото-
рые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего примыкания и
гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи
теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой «Биту-
стик».

Внимание. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

дополнительная
гидроизоляция

зона, не пробиваемая
гвоздями, 60 см

фиксирующий
гвоздь

уголок срезается
под 60°

«Битустик»

гидроизоляционная
мембрана, 100 см

линия
подреза

ось
ендовы

фиксирующий
гвоздь

Рис. 3

Рис. 4

Скат I Скат II



142

«Битустик»

ZD

b=125

X A Y

a
=

1
9

5

«Битустик»

дополнительные
гвозди при уклоне
ската более 60о

ZD

X A Y

b=125

c=
1

4
5

a
=

1
9

5

Кол-во листов в упаковке, шт.

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2

Количество упаковок на поддоне, шт.

Удельный вес покрытия, кг/м2

Тип битума

Размеры листа, мм

Видимая часть листа, мм

СТАНДАРТ

Для монтажа кровельного покрытия СТАНДАРТ необходимо гладкое, сухое и чистое
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазо-
ром 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку« (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =12,5 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c =14,5 см

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кров-
ли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы СТАНДАРТ обрезанных по линии

образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом полосы ши-
риной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и
фиксируются по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», а по верхней кром-
ке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 12,5 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные

пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы СТАНДАРТ рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы СТАНДАРТ используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими ши-
рокими шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зави-
сит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы СТАНДАРТ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии битум-
ных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край низлежащего
листа черепицы (рис. 2б).
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплового
строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей
фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица фиксируется битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового строи-
тельного фена); 

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обрезаться по
ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 х 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик», либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.). 

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы СТАНДАРТ по
линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким обра-
зом элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по пре-
имущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя
гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего
прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть
при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мас-
тикой «Битустик».

Внимание:
1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенно-

стей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГОЛА»
относительно возможности использования того или иного материала и по-
следовательности выполнения кровельных работ:

• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать

с основной видимой частью (145 см).
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ТРАДИШНЛ

Для монтажа кровельного покрытия ТРАДИШНЛ необходимо гладкое, сухое и чистое
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазо-
ром 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую парал-
лельно линии конька на расстоянии a =19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повтори-
те то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точ-
ке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =50 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

c =14,5 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кров-
ли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы ТРАДИШНЛ обрезанных по линии

образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом полосы ши-
риной 19,5см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и
фиксируются по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», а по верхней кром-
ке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 50 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные па-

зы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ТРАДИШНЛ рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ТРАДИШНЛ используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими ши-
рокими шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зави-
сит от толщины и типа обрешетки.
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Каждый лист черепицы ТРАДИШНЛ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии битум-
ных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край низлежаще-
го листа черепицы (рис. 2б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплового
строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей
фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового строи-
тельного фена); 

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обрезаться по
ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 х 3 см – рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик«, либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ТРАДИШНЛ по
линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким обра-
зом элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по пре-
имущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя
гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего
прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть
при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мас-
тикой «Битустик».

Внимание:
1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенно-

стей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГОЛА»
относительно возможности использования того или иного материала и по-
следовательности выполнения кровельных работ:

• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать

с основной видимой частью (145 см).
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Для монтажа кровельного покрытия ТРАДИШНЛ ПРАГА необходимо гладкое, сухое и
чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружеч-
ной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, же-
лезобетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку
с зазором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку« (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А.
Повторите то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекают-
ся в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =50 см отбейте линию Z;
• параллельно линии XY на расстоянии 14,5 см отбейте линию X Y ;
• далее, чередуя шаг 3 см и 14,5 см, отбейте параллельные линии до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы ТРАДИШНЛ ПРАГА обрезанных

по линии образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом
полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза вобе стороны от линии Z
(рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», а по
верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 50 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные па-

зы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание. 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ТРАДИШНЛ ПРАГА рекомендуется использовать нож
с крючкообразным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ТРАДИШНЛ ПРАГА используются гальванизирован-
ные кровельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые)
с гладкими широкими шляпками (диаметр гвоздя ~3,2 мм, диаметр шляпки ~10 мм).
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ТРАДИШНЛ ПРАГА крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на
линии битумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край
низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

ТРАДИШНЛ ПРАГА
(вариант укладки черепицы ТРАДИШНЛ)
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Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплового
строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей
фиксации. Для фиксации лепестков каждого нечетного ряда применяется
битумная мастика «Битустик».
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками,
мансардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой
«Битустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами
шириной 2–3 см с интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану
черепица фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы  на

прилегающий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист
фиксируется битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена);  

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт черепицей;
• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее

отбивается линия подрезки;
• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-

заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик», либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание. 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть
перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно  из листов черепицы ТРАДИШНЛ
ПРАГА по линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные
таким образом элементы  укладываются внахлест на коньки и ребра (направление
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент
фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым
элементом. Для лучшего прилегания  и гибкости нижнюю сторону конькового
элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена и
обработать по периметру битумной мастикой «Битустик».

Внимание:
1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенно-

стей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГОЛА»
относительно возможности использования того или иного материала и по-
следовательности выполнения кровельных работ:

• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать

с основной видимой частью (145 см).
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ГОТИК
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9
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Для монтажа кровельного покрытия ГОТИК необходимо гладкое, сухое и чистое осно-
вание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты),
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных
плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором
2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =19,4 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =16,6 см отбейте вертикальные линии Е, F, G, H, I;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

c =14,3 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы ГОТИК с обрезанными лепестка-

ми. Полученные таким образом полосы шириной 19,4 см укладываются по линии
карниза в обе стороны от линии I (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битум-
ной мастикой «Битустик», а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже
верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии E (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2в);
• третий — от линии F, четвертый — от G, пятый — от Н, шестой — от I;
• седьмой ряд, как и первый, укладывается от линии AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные

пазы на каждом листе облегчают выравнивание рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ГОТИК рекомендуется использовать нож с крючкооб-
разным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется уда-
лять непосредственно перед креплением листа.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ГОТИК используются гальванизированные кровель-
ные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широки-
ми шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зависит
от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ГОТИК крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь про-
шивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2в).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Рис. 2

б)

в)

а)

a
=

1
9

4

c=
1

4
3

b=166

X
B A C

Y

D

E F G H I

24

3,45

48

8,5

Битумный
компаунд СБС

1000 × 337 × 3,0

143

Рис. 1

Геометрические и физические характеристики



149

Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица фиксируется битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового строи-
тельного фена); 

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-
заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик», либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание. 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ГОТИК (рис. 4)
и укладываются внахлест на коньки и ребра (направление уладки по преимущественно-
му направлению ветра, нахлест 5,1см). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя
гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего
прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть
при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мас-
тикой «Битустик».
Коньковые элементы могут быть выполнены из металла.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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МОЗАИКА

Для монтажа кровельного покрытия МОЗАИКА необходимо гладкое, сухое и чистое
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т. д. Допустимые перепады по высоте и промежутки между элементами
основания не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку« (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =16,5 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c14,3 см

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы МОЗАИКА с обрезанными лепест-

ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битум-
ной мастикой «Битустик», а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже
верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,5 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные

риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.
Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы МОЗАИКА рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется уда-
лять непосредственно перед креплением листа.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы МОЗАИКА используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими ши-
рокими шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зави-
сит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист гибкой черепицы МОЗАИКА крепится 4 гвоздями  таким образом, чтобы
гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Рис. 2
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Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица либо фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помо-
щи теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы  на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист либо фикси-
руется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи теплового
строительного фена);  

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-
заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики «Би-
тустик» либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание. 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно  из листов черепицы МОЗАИКА и
подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы  укла-
дываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, кото-
рые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего примыкания  и
гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи
теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой «Биту-
стик»).

Внимание: 1. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомен-
дуется удалять непосредственно перед креплением конькового элемента.
2. Для лучшего прилегания  и гибкости нижнюю сторону конькового элемен-
та рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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Для монтажа кровельного покрытия МАСТЕР необходимо гладкое, сухое и чистое ос-
нование, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты),
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных
плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором
2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =33,7 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =16,6 см отбейте линию Z1;
• параллельно Z1 на расстоянии b =16,6 см отбейте линию Z2;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

c =14,3 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд для черепицы МАСТЕР не требуется; 
• первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2а);
• второй ряд укладывается от линии Z1 (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• третий ряд укладывается от линии Z2 (со смещением 16,6 см от Z1) (рис. 2б);
• четвертый ряд — от линии Z1 (рис. 2б);
• пятый ряд — от линии АD (рис. 2б);
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы МАСТЕР рекомендуется использовать нож с крючко-
образным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы МАСТЕР используются гальванизированные кровель-
ные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широки-
ми шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зависит
от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы МАСТЕР крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы МАСТЕР (рис. 2а,б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).Рис. 2
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Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать битумную клеевую полосу на нижней стороне листа при помощи
строительного фена.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану чере-
пица фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи теп-
лового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы  на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
либо битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового
строительного фена);

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-
заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик», либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание. 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате. 
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы МАСТЕР и под-
краиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы  уклады-
ваются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному на-
правлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего примыкания  и гибко-
сти нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи тепло-
вого строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой «Битустик».

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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Для монтажа кровельного покрытия ЛИБЕРТИ необходимо гладкое, сухое и чистое ос-
нование, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты),
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных
плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором
2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии а=19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образам дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки АD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =16,7 см отбейте вертикальную линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

с=14,5 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция.
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы ЛИБЕРТИ c обрезанными лепест-

ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битум-
ной мастикой «Битустик», а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5см ниже
верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,7 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные па-

зы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ЛИБЕРТИ рекомендуется использовать нож с крючко-
образным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется уда-
лять непосредственно перед креплением листа.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ЛИБЕРТИ используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими ши-
рокими шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зави-
сит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ЛИБЕРТИ крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).
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Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется  по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
либо битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи теплового
строительного фена);

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-
заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик» либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание. 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ЛИБЕРТИ по
линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким обра-
зом элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по пре-
имущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя
гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего
прилегания и гибкости нижнюю сторону  конькового элемента  рекомендуется прогреть
при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мас-
тикой «Битустик».

Внимание:
1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенно-

стей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГОЛА»
относительно возможности использования того или иного материала и по-
следовательности выполнения кровельных работ:

• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать

с основной видимой частью (145 см).
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Для монтажа кровельного покрытия ВЕРСАЛЬ необходимо гладкое, сухое и чистое ос-
нование, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты),
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных
плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором
2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повтори-
те то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точ-
ке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =16,6 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

c =14,5 см до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы ВЕРСАЛЬ с обрезанными лепест-

ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битум-
ной мастикой «Битустик», а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже
верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные

замки на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ВЕРСАЛЬ рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется уда-
лять непосредственно перед креплением листа.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ВЕРСАЛЬ используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими ши-
рокими шляпками (диаметр гвоздя ~3,2 мм, диаметр шляпки ~10 мм). Длина гвоздей за-
висит от толщины и типа обрешетки.
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Каждый лист гибкой черепицы ВЕРСАЛЬ крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы
гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
либо битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи теплового
строительного фена);

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-
заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик» либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание. 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ВЕРСАЛЬ и под-
краиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы укладыва-
ются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направ-
лению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего примыкания и гибкости
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой «Битустик»).

Внимание: 1. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомен-
дуется удалять непосредственно перед креплением конькового элемента.
2. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента
рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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Листы черепицы ЗОДЧИЙ выпускаются двух типов (см. рис.1) в соотношении 2А:1Б.
Для монтажа кровельного покрытия ЗОДЧИЙ необходимо гладкое, сухое и чистое ос-
нование, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты),
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных
плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором
2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 2)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =8,0 см отбейте вертикальную линию E;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

c =13,5 см до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 3)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы ЗОДЧИЙ с обрезанными лепестка-

ми. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии
карниза в обе стороны от линии E (рис. 3а) и фиксируются по нижнему краю битум-
ной мастикой «Битустик», а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже
верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD в следующей оследователь-
ности: тип А, тип А, тип Б (рис. 3б);

• второй ряд черепицы укладывается от линии E (со смещением 8,0 см от AD) (рис. 3в);
• третий ряд черепицы укладывается от линии F;
• четвертый ряд черепицы — укладывается от линии E;
• пятый ряд черепицы — укладывается от линии AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных ко-
дов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ЗОДЧИЙ рекомендуется использовать нож с крючко-
образным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ЗОДЧИЙ используются гальванизированные кровель-
ные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широки-
ми шляпками (диаметр гвоздя ~3,2 мм, диаметр шляпки ~10 мм). Длина гвоздей зависит
от толщины и типа обрешетки.
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Каждый лист гибкой черепицы ЗОДЧИЙ крепится 5 гвоздями таким образом, чтобы
гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 3б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° лист должен крепиться 7 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи строительно-
го фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 4)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица либо фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помо-
щи теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист либо фикси-
руется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи теплового
строительного фена);

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-
заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 × 3 см — рис. 4);

• фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики «Би-
тустик» либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.
Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 5)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ЗОДЧИЙ
(рис. 5) и укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преиму-
щественному направлению ветра, нахлест 6 см). Каждый коньковый элемент фиксиру-
ется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для
лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется
прогреть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битум-
ной мастикой «Битустик».
Коньковые элементы могут быть выполнены из металла.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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ПРЕСТИЖ ЭЛИТ

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ЭЛИТ необходимо гладкое, сухое и чи-
стое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной
плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железо-
бетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую

параллельно линии конька на расстоянии a =34 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =16,6 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c =14,5 см

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• По линии карниза укладывается специальный самоклеящийся рулонный материал

для начального ряда, при этом предварительно снимается защитная пленка с его из-
наночной стороны (рис. 2а);

• далее снимается защитная пленка с лицевой стороны уложенной полосы; 
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнивает-

ся по линии XY (рис. 2б);
• следующий ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• следующий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные

пазы на каждом листе облегчают выравнивание рядов при укладке.

Внимание:
1. Не забывайте удалять с листов черепицы защитную пленку. При удалении

пленки с нижней стороы рекомедуется выполнить аккуратный подрез у
медного загиба.

2. При необходимости изогнуть лист черепицы рекомендуется предваритель-
но подогреть его с нижней стороны.

3. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым
лезвием со стороны меди.

4. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
5. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитайте

следующий раздел.
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Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ЭЛИТ используются специальные нержа-
веющие стальные гвозди улучшенного прилегания (ершеные) с гладкими широкими
шляпками.
Каждый лист черепицы ПРЕСТИЖ ЭЛИТ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии
битумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край ниже-
лежащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60 градусов лист должен крепиться
6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от
краев 2,5 см).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
• В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-

на шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционную
мембрану зафиксировать по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-
ролл», фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по
линии карниза (рис. 3а); 

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10см одна полови-
на «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее изна-
ночной стороны);  

• далее формируется ендова, т. е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли; 

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны второй поло-
вины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фиксирует-
ся гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно
обрабатывается битумной мастикой «Битустик» (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б);

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края
листа (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляет-
ся при помощи сплошной полосы битумной мастики «Битустик» (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.

Конек (рис. 4)
• Укладка ПРЕСТИЖ ЭЛИТ по обоим скатам должна производиться таким образом,

чтобы листы черепицы выступали минимум на 7 см за линию конька;
• выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);
• линия соединения материала на скатах покрывается специальной самоклеящейся

лентой «Топ-ролл» (рис. 4б);
• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы, при этом с их

нижней стороны также снимается защитная пленка; коньковые элементы должны
хорошо прижиматься к основанию кровли (направление укладки по преимуществен-
ному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя латунны-
ми гвоздями длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым элемен-
том (рис. 4в). 

Внимание: Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°.
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элемен-
ты до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.
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Установка аэратора «Престиж» (рис. 5)
• В сплошном основании кровли прорезается отверстие 11 х 23 см, расположенное со-

гласно рис. 5а;
• по периметру отверстия наносится битумная мастика «Битустик»;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется стальными гвоз-

дями; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также наносится битумная
мастика «Битустик» (рис. 5б);

• далее в трех листах ПРЕСТИЖ ЭЛИТ делаются прорези в соответствии с рисунка-
ми 5в, 5г и 5д;

• при укладке последующих трех рядов черепицы подошва аэратора закрывается лис-
тами ПРЕСТИЖ ЭЛИТ с соответствующими прорезями (рис. 5е);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до
щелчка) (рис. 5е).

Аэратор «Престиж» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 139,5 см2,
и устанавливается приблизительно на 50 см ниже линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)
Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж снего-
задержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия. 
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вариант
расстановки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
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Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ КОМПАКТ необходимо гладкое, сухое
и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружеч-
ной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, же-
лезобетонных плит и т. д. Допустимые перепады по высоте и промежутки между эле-
ментами основания не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =34см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =50 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c =29 см

до верха ската;
• для облегчения выравнивания декоративных скоб «Компакт-клип» отбейте на рас-

стоянии 5 см от линии АD параллельную линию A`D`; 
• начиная от линии A`D` отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 50 см по

всему скату.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• По линии карниза наносится полоса битумной мастики «Битустик»;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнивает-

ся по линии XY (рис. 2а);
• листы первого ряда укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями по центру

коротких сторон на расстоянии 2 см от края (рис. 2а);
• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• рулон клейкой ленты «Компакт-стрип» нарезается на полосы длиной 34 см, которые

приклеиваются на стыки уложенных листов;
• правая сторона скобы «Компакт-клип» выравнивается по линии A`D` и фиксируется

двумя гвоздями через специальные отверстия (рис. 2а);
• листы второго ряда черепицы укладываются от линии Z, их нижний край выравнива-

ется по линии, параллельной XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздями в 2,5 см
от нижней стороны; стыки закрываются декоративными скобами «Компакт-клип»
(рис. 2б);

• третий ряд укладывается от линии AD.

Внимание: 1. Не забывайте удалять с листов черепицы защитную пленку. При
удалении пленки с нижней стороы рекомедуется выполнить аккуратный
подрез у медного загиба.
2. Поверх двух гвоздей, фиксирующих скобы «Компакт-клип», рекомендует-
ся нанести битумную мастику «Битустик».
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предвари-
тельно подогреть его с нижней стороны.

Рис. 1

Геометрические и физические характеристики
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4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лез-
вием со стороны меди.
5. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
6. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитай-
те следующий раздел.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ используются специальные не-
ржавеющие стальные гвозди  улучшенного прилегания (ершеные) с гладкими широки-
ми шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ КОМПАКТ крепится двумя гвоздями, в соответствии с реко-
мендациями, приведенными выше (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° каждый лист должен крепиться
4 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхний край листа, см. рис. 2б).

Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Би-
тустик» (тюбики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
• В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-

на шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мем-
брана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-
ролл», фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по
линии карниза (рис. 3а);  

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна полови-
на «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее изна-
ночной стороны);   

• далее формируется ендова, т. е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли; 

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны  второй поло-
вины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фиксирует-
ся гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно

обрабатывается битумной мастикой «Битустик» (рис. 3а).
• С обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б);

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края
листа (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляет-
ся при помощи сплошной полосы битумной мастики «Битустик» (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
4. В случае, если скоба «Компакт-клип» приходится на место обреза листа,
можно либо обрезать накладку, оставив минимум 2 см в нижней части
(рис. 3в), либо произвести укладку листов без использования накладки.

Конек (рис. 4)
• верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ доводится до линии конька (ребра),

выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);
• линия соединения материала на скатах покрывается специальной самоклеящейся

лентой «Топ-ролл» (рис. 4б);
• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы, при этом с их

нижней стороны также снимается защитная пленка; коньковые элементы должны
хорошо прижиматься к основанию кровли (направление укладки по преимуществен-
ному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя латунны-
ми гвоздями длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым элемен-
том (рис. 4в). 

Внимание: 1. Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°.
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элемен-
ты до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

В некоторых случаях коньковые элементы могут быть выполнены из листовой меди.

Рис. 4



165

Рис. 4

a)

б)

в)

г)

Рис. 5

67 270

30

55

Рекомендуемая схема установки
снегозадержателей

Рис. 6

Установка аэратора «Престиж» (рис. 5)
• в сплошном основании кровли прорезается отверстие 11 х 23 см, расположенное со-

гласно рис.5а;
• по периметру отверстия наносится битумная мастика «Битустик»;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется стальными гвоз-

дями; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также наносится битумная
мастика «Битустик» (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывает-
ся листом ПРЕСТИЖ КОМПАКТ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до
щелчка) (рис. 5г).

Аэратор «Престиж» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 139,5 см2, 
и устанавливается приблизительно на 50 см ниже линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)
Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж снего-
задержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия. 
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вариант
установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. .

a)

б)
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Геометрические и физические характеристики Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ необходимо гладкое, су-
хое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стру-
жечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски,
железобетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбеж-
ку с зазором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =34 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =100 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c =29 см

до верха ската;
• для облегчения выравнивания декоративных скоб «Компакт-клип» отбейте на рас-

стоянии 5 см от линии АD параллельную линию A`D`; 
• начиная от линии A`D` отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 100 см по

всему скату.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• По линии карниза наносится полоса битумной мастики «Битустик»;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнивает-

ся по линии XY (рис. 2а);
• листы первого ряда укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями по центру

коротких сторон на расстоянии 2 см от края (рис. 2а);
• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• рулон клейкой ленты «Компакт-стрип» нарезается на полосы длиной 34 см, которые

приклеиваются на стыки уложенных листов;
• правая сторона скобы «Компакт-клип» выравнивается по линии A`D` и фиксируется

двумя гвоздями через специальные отверстия (рис. 2а);
• листы второго ряда черепицы укладываются от линии AD, их нижний край выравнива-

ется по линии, параллельной XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздями в 2,5 см
от нижней стороны; стыки закрываются декоративными скобами «Компакт-клип»
(рис. 2б);

• третий ряд укладывается от линии AD.

Внимание: 1. Не забывайте удалять с листов черепицы защитную пленку.
При удалении пленки с нижней стороны листа рекомендуется выполнить ак-
куратный надрез у медного загиба.
2. Поверх двух гвоздей, фиксирующих скобы «Компакт-клип», рекомендует-
ся нанести битумную мастику «Битустик».
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предвари-
тельно подогреть его с нижней стороны.
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4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лез-
вием со стороны меди.
5. Укладку черепицы  рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
6. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитай-
те следующий раздел.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ используются специальные
нержавеющие стальные гвозди улучшенного прилегания (ершеные) с гладкими широ-
кими шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ крепится двумя гвоздями, в соответствии с ре-
комендациями, приведенными выше (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° каждый лист должен крепиться
4 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхний край листа, см. рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардными
окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Битустик» (тю-
бики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
• В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-

на шириной 1 м  (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мем-
брана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-
ролл», фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по
линии карниза (рис. 3а);  

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна полови-
на «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее изна-
ночной стороны);   

• далее формируется ендова, т. е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли; 

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны  второй поло-
вины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фиксирует-
ся гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно
обрабатывается битумной мастикой «Битустик» (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б).

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края
листа (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляет-
ся при помощи сплошной полосы битумной мастики «Битустик» (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
4. В случае, если скоба «Компакт-клип» приходится на место обреза листа,
можно либо обрезать накладку, оставив минимум 2 см в нижней части
(рис. 3в), либо произвести укладку листов без использования накладки.

Конек (рис. 4)
• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ доводится до линии конька (ребра),

выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);
• линия соединения материала на скатах покрывается специальной самоклеящейся

лентой «Топ-ролл» (рис. 4б);
• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы, при этом с их

нижней стороны также снимается защитная пленка; коньковые элементы должны
хорошо прижиматься к основанию кровли (направление укладки по преимуществен-
ному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя латунны-
ми гвоздями длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым элемен-
том (рис. 4в). 

a)

б)

в)

a)

б)в)
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Внимание. Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°.
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элемен-
ты до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

Установка аэратора «Престиж» (рис. 5)
• В сплошном основании кровли прорезается отверстие 11 х 23 см, расположенное со-

гласно рис. 5а;
• по периметру отверстия наносится битумная мастика «Битустик»;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется стальными гвоз-

дями; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также наносится битумная
мастика «Битустик» (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывается
листом ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до
щелчка) (рис. 5г).

Аэратор «Престиж» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 139,5 см2, и устанавли-
вается приблизительно на 50 см ниже линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)
Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж снего-
задержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия. 
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вариант
установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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Геометрические и физические характеристики Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ необходимо глад-
кое, сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентирован-
но-стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной
доски, железобетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать
вразбежку с зазором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =34 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =25 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c =29 см

до верха ската;
• для облегчения выравнивания декоративных скоб «Компакт-клип» отбейте на рас-

стоянии 5 см от линии АD параллельную линию A`D`; 
• начиная от линии A`D` отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 25 см по

всему скату.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• По линии карниза наносится полоса битумной мастики «Битустик»;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнивает-

ся по линии XY (рис. 2а);
• листы первого ряда укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями по центру

коротких сторон на расстоянии 2 см от края (рис. 2а);
• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• рулон клейкой ленты «Компакт-стрип» нарезается на полосы длиной 34 см, которые

приклеиваются посередине каждого листа и на стыки уложенных листов;
• правая сторона скобы «Компакт-клип» выравнивается по линии A`D` и фиксируется

двумя гвоздями через специальные отверстия (рис. 2а);
• листы второго ряда черепицы укладываются от линии Z, их нижний край выравнива-

ется по линии, параллельной XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздями в 2,5 см
от нижней стороны; стыки и середина каждого листа закрываются декоративными
скобами «Компакт-клип» (рис. 2б);   

• третий ряд укладывается от линии AD.

Внимание: 1. Не забывайте удалять с листов черепицы защитную пленку.
При удалении пленки с нижней стороны листа рекомендуется выполнить ак-
куратный надрез у медного загиба.
2. Поверх двух гвоздей, фиксирующих скобы «Компакт-клип», рекомендует-
ся нанести битумную мастику «Битустик».
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предвари-
тельно подогреть его с нижней стороны.
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4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лез-
вием со стороны меди.
5. Укладку черепицы  рекомендуется производить в трикотажных перчат-
ках.
6. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитай-
те следующий раздел.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ используются специ-
альные нержавеющие стальные гвозди улучшенного прилегания (ершеные) с гладкими
широкими шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ крепится двумя гвоздями, в соответствии
с рекомендациями, приведенными выше (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° каждый лист должен крепиться
4 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхний край листа, см. рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардными
окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Битустик» (тю-
бики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
• В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-

на шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мем-
брана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-
ролл», фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по
линии карниза (рис. 3а);  

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна полови-
на «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее изна-
ночной стороны);   

• далее формируется ендова, т. е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли; 

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны  второй поло-
вины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фиксирует-
ся гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно
обрабатывается битумной мастикой «Битустик» (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б).

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края
листа (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляет-
ся при помощи сплошной полосы битумной мастики «Битустик» (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
4. В случае, если скоба «Компакт-клип» приходится на место обреза листа,
можно либо обрезать накладку, оставив минимум 2 см в нижней части
(рис. 3в), либо произвести укладку листов без использования накладки.

Конек (рис. 4)
• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ доводится до линии конька

(ребра), выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);
• линия соединения материала на скатах покрывается специальной самоклеящейся

лентой «Топ-ролл» (рис. 4б);
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• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы, при этом с их
нижней стороны также снимается защитная пленка; коньковые элементы должны
хорошо прижиматься к основанию кровли (направление укладки по преимуществен-
ному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя латунны-
ми гвоздями длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым элемен-
том (рис. 4в). 

Внимание. Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элемен-
ты до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

Установка аэратора «Престиж» (рис. 5)
• В сплошном основании кровли прорезается отверстие 11 х 23 см, расположенное со-

гласно рис. 5а;
• по периметру отверстия наносится битумная мастика «Битустик»;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется стальными гвоз-

дями; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также наносится битумная
мастика «Битустик» (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывает-
ся листом ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ с заранее прорезанным в нем отверстием
(рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до
щелчка) (рис. 5г).

Аэратор «Престиж» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 139,5 см2, и
устанавливается приблизительно на 50 см ниже линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)
Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж снего-
задержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия. 
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вариант
установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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Геометрические и физические характеристики Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ необходимо гладкое, су-
хое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стру-
жечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски,
железобетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбеж-
ку с зазором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =34 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =50 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c =29 см

до верха ската;
• для облегчения выравнивания декоративных скоб «Компакт-клип» отбейте на рас-

стоянии 5 см от линии АD параллельную линию A`D`; 
• начиная от линии A`D` отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 50 см по

всему скату.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• По линии карниза наносится полоса битумной мастики «Битустик»;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнивает-

ся по линии XY (рис. 2а);
• листы первого ряда укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями по центру

коротких сторон на расстоянии 2 см от края (рис. 2а);
• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• рулон клейкой ленты «Компакт-стрип» нарезается на полосы длиной 34 см, которые

приклеиваются посередине каждого листа и на стыки уложенных листов;
• правая сторона скобы «Компакт-клип» выравнивается по линии A`D` и фиксируется

двумя гвоздями через специальные отверстия (рис. 2а);
• листы второго ряда черепицы укладываются от линии AD, их нижний край выравни-

вается по линии, параллельной XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздями
в 2,5 см от нижней стороны; стыки и середина каждого листа закрываются декора-
тивными скобами «Компакт-клип» (рис. 2б);

• третий ряд укладывается от линии AD.

Внимание: 1. Не забывайте удалять с листов черепицы защитную пленку.
При удалении пленки с нижней стороны листа рекомендуется выполнить ак-
куратный надрез у медного загиба.
2. Поверх двух гвоздей, фиксирующих скобы «Компакт-клип», рекомендует-
ся нанести битумную мастику «Битустик».
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предвари-
тельно подогреть его с нижней стороны.
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4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лез-
вием со стороны меди.
5. Укладку черепицы  рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
6. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитай-
те следующий раздел.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ используются специальные
нержавеющие стальные гвозди улучшенного прилегания (ершеные) с гладкими широ-
кими шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ крепится двумя гвоздями, в соответствии с реко-
мендациями, приведенными выше (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° каждый лист должен крепиться
4 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхний край листа, см. рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардными
окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Битустик» (тю-
бики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
• В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-

на шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мем-
брана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-
ролл», фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по
линии карниза (рис. 3а);  

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна полови-
на «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее изна-
ночной стороны);   

• далее формируется ендова, т. е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли; 

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны  второй поло-
вины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фиксирует-
ся гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно
обрабатывается битумной мастикой «Битустик» (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б).

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края
листа (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляет-
ся при помощи сплошной полосы битумной мастики «Битустик» (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
4. В случае, если скоба «Компакт-клип» приходится на место обреза листа,
можно либо обрезать накладку, оставив минимум 2 см в нижней части
(рис. 3в), либо произвести укладку листов без использования накладки.

Конек (рис. 4)
• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ доводится до линии конька (ребра),

выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);
• линия соединения материала на скатах покрывается специальной самоклеящейся

лентой «Топ-ролл» (рис. 4б);
• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы, при этом с их

нижней стороны также снимается защитная пленка; коньковые элементы должны
хорошо прижиматься к основанию кровли (направление укладки по преимуществен-
ному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя латунны-
ми гвоздями длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым элемен-
том (рис. 4в). 
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Внимание. Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элемен-
ты до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

Установка аэратора «Престиж» (рис. 5)
• В сплошном основании кровли прорезается отверстие 11 х 23 см, расположенное со-

гласно рис. 5а;
• по периметру отверстия наносится битумная мастика «Битустик»;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется стальными гвоз-

дями; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также наносится битумная
мастика «Битустик» (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывает-
ся листом ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до
щелчка) (рис. 5г).

Аэратор «Престиж» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 139,5 см2, и
устанавливается приблизительно на 50 см ниже линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)
Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж снего-
задержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия. 
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вариант
установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже

5 °С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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Геометрические и физические характеристики Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ необходимо гладкое, сухое
и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружеч-
ной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, же-
лезобетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку
с зазором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 
Внимание: минимальный уклон кровли для монтажа кровельного покрытия ПРЕ-
СТИЖ ВЕРСАЛЬ – 60 градусов.

Разметка крыши (рис. 2)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =47,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• по обе стороны от линии AD отбейте параллельные вертикальные линии с шагом
b =20 см;

• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c =17,5 см
до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы. Гидроизоляционная мембрана укладывается в ендовы, по карнизу (шириной
не менее двух метров), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, мансардных
окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования «ледяных
линз».

Укладка материала (рис. 3)
• Типовые элементы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ выкраиваются из листов ПРЕСТИЖ

КОМПАКТ;
• Элементы начального ряда формируются из типовых элементов ПРЕСТИЖ ВЕР-

САЛЬ (рис. 1), укладываются по линии карниза в обе стороны от линии AD и фикси-
руются по нижнему краю битумной мастикой «Битустик» и тремя гвоздями (рис. 3а).

• Укладка типовых элементов первого ряда начинается от линии AD, при этом элемен-
ты укладываются встык и их верхний угол выравнивается по линии XY (рис. 3б). Ка-
ждый элемент фиксируется тремя гвоздями — по центру вертикальных срезов и в
верхнем углу на расстоянии 2 см от края.

• Следующий ряд черепицы укладывается от линии Z, при этом верхний угол типовых
элементов выравнивается по линии, параллельной XY.

Внимание: 1. Не забывайте снимать антиадгезионную пленку с верхней ле-
вой стороны и наносить битумную мастику «Битустик» на верхнюю правую
сторону элементов начального ряда и типовых элементов.
2. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предварительно 
подогреть его с нижней стороны.
3. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лез-
вием со стороны меди.
4. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
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Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ используются специальные не-
ржавеющие стальные гвозди улучшенного прилегания (ершеные) с гладкими широки-
ми шляпками.
Каждый типовой элемент ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ крепится тремя гвоздями, в соответст-
вии с рекомендациями, приведенными выше.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардными
окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Битустик» (тю-
бики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см с интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 4)
• В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-

на  шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная
мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы устанавливается профиль ендовы (медь 0,6 мм, развертка
67 см);

• профиль фиксируется к основанию кровли с шагом 25 см;

Внимание. Профиль устанавливается с нахлестом 15 см, место нахлеста тща-
тельно обрабатывается силиконовым герметиком.

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5–10 см от нее отбиваются линии и ук-
ладываются типовые элементы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ, обрезанные в соответствии с
отбитыми линиями.

Внимание. Место соединения черепицы и профиля тщательно герметизирует-
ся битумной мастикой «Битустик».

Конек (рис. 5)
• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ доводится до линии конька (ребра),

выступающие части листов обрезаются (рис. 5а);
• линия соединения материала на скатах покрывается специальной самоклеящейся

лентой «Топ-ролл» (рис. 5б);
• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы, при этом с их

нижней стороны также снимается защитная пленка; коньковые элементы должны
хорошо прижиматься к основанию кровли (направление укладки по преимуществен-
ному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя латунны-
ми гвоздями длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым элемен-
том (рис. 5в). 

Внимание. Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°.
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элемен-
ты до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

Установка аэратора «Престиж» (рис. 6)
• В сплошном основании кровли прорезается отверстие 11 х 23 см, расположенное со-

гласно рис. 6а;
• по периметру отверстия наносится битумная мастика «Битустик»;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется стальными гвоз-

дями; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также наносится битумная
мастика «Битустик» (рис. 6б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывает-
ся листом ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 6в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до
щелчка) (рис. 6г).

Аэратор «Престиж» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 139,5 см2,
и устанавливается приблизительно на 50 см ниже линии конька.
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Установка снегозадержателя (рис. 7)
Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 7а месте. Крепеж снего-
задержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия. 
На рис. 7б  предлагается рекомендуемая схема установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Внимание: ограничения по применению варианта укладки ПРЕСТИЖ
ВЕРСАЛЬ:
• уклон скатов кровли не менее 60 0;
• температура монтажа не менее плюс 10 0С;
• данный вариант укладки не применим на криволинейных поверхностях;
• перед началом монтажа проконсультируйтесь с техническим

специалистом ЗАО «Тегола».
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Геометрические и физические характеристики Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ необходимо гладкое, сухое и
чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружеч-
ной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, же-
лезобетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку
с зазором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.
Внимание: минимальный уклон кровли для монтажа кровельного покрытия ПРЕ-
СТИЖ ЗОДЧИЙ – 45 градусов.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =34 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD отбейте вертикальные линии Z, H с шагом b =10 см;
• от линии XY, отбейте параллельную горизонтальную линию X`Y` на расстоянии 5 см;
• далее чередуя шаг 16 см и 5 см, отбейте параллельные линии до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 60° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 60° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Элементы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ выкраиваются из листов ПРЕСТИЖ КОМПАКТ;
• Укладка черепицы начинается от линии AD, при этом верхний край листов выравни-

вается по линиям XY и X`Y` (рис. 2а);
• листы укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями на расстоянии 2,5 см от

верхнего края (рис. 2а), по нижнему краю черепица фиксируется битумной масти-
кой «Битустик»;

• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• листы второго ряда черепицы укладываются от линии Z, их верхний край выравни-

вается по линиям, параллельным XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздями
(рис. 2б);   

• третий ряд укладывается от линии H, четвертый — от линии Z, пятый — от линии
AD;

• в указанном порядке выполняется укладка материала по всей кровле.

Внимание: 1. Не забывайте удалять с листов черепицы защитную пленку.
При удалении пленки с нижней стороны листа рекомендуется выполнить ак-
куратный надрез у медного загиба.
2. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предвари-
тельно подогреть его с нижней стороны.
3. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лез-
вием со стороны меди.
4. Укладку черепицы  рекомендуется производить в трикотажных перчат-
ках.
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Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ используются специальные не-
ржавеющие стальные гвозди улучшенного прилегания (ершеные) с гладкими широки-
ми шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ крепится двумя гвоздями, в соответствии с реко-
мендациями, приведенными выше (рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардными
окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Битустик» (тю-
бики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
• В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-

на шириной 1 м  (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мем-
брана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы устанавливается профиль ендовы (медь 0,6 мм, развертка
67 см) (рис. 3а);  

• профиль фиксируется к основанию кровли с шагом 25 см;   

Внимание. Профиль устанавливается с нахлестом 15 см, место нахлеста тща-
тельно обрабатывается силиконовым герметиком.

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии и уклады-
ваются листы черепицы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ, обрезанные в соответствии с отбиты-
ми линиями.

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края
листа (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Место соединения листов черепицы и профиля тщательно герметизирует-
ся битумной мастикой «Битустик».

Конек (рис. 4)
• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ доводится до линии конька (ребра), вы-

ступающие части листов обрезаются (рис. 4а);
• линия соединения материала на скатах покрывается специальной самоклеящейся

лентой «Топ-ролл» (рис. 4б);
• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы, при этом с их

нижней стороны также снимается защитная пленка; коньковые элементы должны
хорошо прижиматься к основанию кровли (направление укладки по преимуществен-
ному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя латунны-
ми гвоздями длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым элемен-
том (рис. 4в). 

Внимание. Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элемен-
ты до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.
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Установка аэратора «Престиж» (рис. 5)
• В сплошном основании кровли прорезается отверстие 11 х 23 см, расположенное со-

гласно рис. 5а;
• по периметру отверстия наносится битумная мастика «Битустик»;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется стальными гвоз-

дями; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также наносится битумная
мастика «Битустик» (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывает-
ся листом ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до
щелчка) (рис. 5г).

Аэратор «Престиж» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 139,5 см2, и устанавли-
вается приблизительно на 50 см ниже линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)
Крепеж снегозадержателя осуществляется саморезами через специально отведенные
отверстия (рис. 6а). 
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможная схема ус-
тановки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Внимание: ограничения по применению варианта укладки ПРЕСТИЖ
ЗОДЧИЙ:
• уклон скатов кровли не менее 45 0;
• температура монтажа не менее плюс 10 0С;
• данный вариант укладки не применим на криволинейных поверхностях;
• перед началом монтажа проконсультируйтесь с техническим

специалистом ЗАО «Тегола».

б)

а)
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Геометрические и физические характеристики Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ необходимо гладкое, су-
хое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стру-
жечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски,
железобетонных плит и т. д. Стыки элементов основания следует располагать вразбеж-
ку с зазором 2–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-

раллельно линии конька на расстоянии a =19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки В и С; 
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ,

но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите
то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b =50 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

c =14,5см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные ма-
териалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопле-
ния снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ, обрезан-

ных по линии, образованной конечными точками вырезов. Полученные таким обра-
зом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза вобе стороны от ли-
нии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», 
а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 50 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле.Специальные па-

зы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Для резки черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ рекомендуется ис-
пользовать нож с прямым лезвием.
2. Защитную пленку с поверхности самоклеящихся битумных полос рекомен-
дуется удалять непосредственно перед креплением выше лежащего листа.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ используются специальные
нержавеющие стальные гвозди  улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с глад-
кими широкими шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ крепится 4 гвоздями   таким образом,
чтобы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60 лист должен крепиться 6 гвоздями
(2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).
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Внимание. При температуре окружающего воздуха менее 15 °С рекомендуется
подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплового
строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей
фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардными
окнами и т. п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой «Битустик» (тю-
бики/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полоса-
ми шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана
шириной 1 м  (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану че-
репица фиксируется битумной мастикой «Битустик» либо наплавляется при помощи
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается

линия;
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы  на прилегаю-

щий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется
битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового строи-
тельного фена);  

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт че-
репицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбива-
ется линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обрезаться по
ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 х 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Биту-
стик», либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия при подрезке листов
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т. п.).

Конек (рис. 4)
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ПРЕСТИЖ
ТРАДИШНЛ по линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Получен-
ные таким образом элементы  укладываются внахлест на коньки и ребра (направление
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фик-
сируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом.
Для лучшего прилегания  и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомен-
дуется прогреть при помощи строительного фена и обработать по периметру битумной
мастикой «Битустик».

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы «ТЕГО-
ЛА» относительно возможности использования того или иного материала и
последовательности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из осп/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 

Внимание: укладка черепицы при температуре менее плюс 10 0 С запрещена!
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